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株式会社KOKO International

東京都中央区銀座2-8-5銀座石川ビル4F 

THE FOLLOWING SAMPLE(S) WAS/WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY/ON BEHALF OF THE CLIENT AS:
以下のサンプルは顧客により提供され、顧客に代わって確認を行いました：

サンプル名 : ココイスト製品混合 Lot:170819

御社オーダーNo. : 2017-08-19

サンプル受領日 : 2017/08/23

分析期間 : 2017/08/23 - 2017/09/01

TEST REQUESTED : SELECTED TEST(S) AS REQUESTED BY CLIENT.
分析項目 分析項目は顧客の要求によります。

TEST METHOD(S) : PLEASE REFER TO THE NEXT PAGE(S).
分析方法 以下のページをご参照願います。

報告書№JP/2017/081067 日付：2017年9月1日

分析方法 以下のページをご参照願います。

TEST RESULT(S) : PLEASE REFER TO THE NEXT PAGE(S).
分析結果 以下のページをご参照願います。

大内　幸弘
品質管理者　/　大内　幸弘
SGSジャパン株式会社　
ケミカルラボラトリー
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分析結果

補足: mg/kg = ppm, MDL(Method Detection Limit) = 方法下限値
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項目 単位 結果 前処理 機器/場所 MDL

ホルムアルデヒド ㎎/㎏ 検出せず EPA8315A HPLC 1
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サンプル画像
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*** 以上 ***
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